Interiérové izolacni systémy

Vnitrni izolace stén s povrchovou upravou jemnou omitkou
Desky FOAMGLAS® lepené zastudena lepidlem PC® 56

FOAMGLAS

Schématicky vykres Systém 3.2.16

1 Betonova nebo zdénd sténa

2 Penetracni natér

3 Mechanické kotvy PC® Anchor F

4 Desky FOAMGLAS® lepené zastudena
lepidlem PC® 56

6 5 Podkladova vrstva stérky PC® 74 Al

b 6 Vyztuzna perlinka PC® 150

I . 7 Jemnd povrchova uprava PC FINISH 0

Vlastnosti materialu FOAMGLAS®
Vodotésny — Extrémné pevny v tlaku — Odolny $kidcim - Nehoflavy — Parotésny — Tvarové staly —
Chemicky odolny — Snadno opracovatelny - Ekologicky

Vyhody izola¢niho systému FOAMGLAS®

— Kvalita : Systém sloZeny z kvalitnich material(. Pro dosaZeni nejvyssi kvality doporucujeme systematicky
dozor na stavbé a profesionalni konzultace s technickym zastupcem vyrobce.

— Cenova efektivita : Dlouhd Zivotnost zajistuje maximalni hodnotu a zarucuje minimalni naklady na ddrzbu.

— Dlouha Zivotnost : Optimalni tepelna izolace a ochrana proti vihkosti po fadu generaci.

— Bezpecnost : Kompaktni, celoplosné slepeny izolaéni systém je prevenci poruch zplsobenych
zkondenzovanou vilhkosti a plisnémi. FOAMGLAS® neobsahuje zadné toxické latky a v pripadé pozaru
neodkapava a nevyviji kouf ani toxické zplodiny.

— Funkcnost : Tepelnd izolace a zabrana proti pronikani vodni pary i vzlinajici vihkosti — vse v jedné funkcni
vrstvé FOAMGLAS®.

Doporuceni pro projektanty

BézZné pouZivany material :
FOAMGLAS® T3+ (120 x 60 cm),
FOAMGLAS® T3+, T4+ ( 60 x 45cm).

— Tloustky izolace by mély vyhovovat poZadavkim na odpovidajici tepelny odpor. K dispozici je pfehled
vyrobk(i FOAMGLAS®. Obsahuje informace o viech vyrobcich, jejich konkrétnich vlastnostech a oblastech
poufziti.

— Rovinnost a obecné podminky podkladu jsou dileZitou podminkou, pokud pouZivate izolaci FOAMGLAS®
(viz TG1). Prosime, kontaktujte technické oddéleni vyrobce pro ovéreni podminek pro podklad.

— Pfi technicky spravném provadéni musi byt dodrZzeny odpovidajici normy a smérnice.
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Redeni technickych detailt a pfesné specifikaéni texty jsou k dispozici na vyzadan.
Dalsi navrhy a feseni mizete obdrzet kdykoli od technického oddéleni vyrobce. Aktualizovano : 01/03/2021.

Vyslovné si vyhrazujeme pravo zmén v technickych specifikacich.

Aktudlni podklady Ize nalézt na www.foamglas.com.
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Interiérové izolacni systémy

Vnitrni izolace stén s povrchovou upravou jemnou omitkou
Desky FOAMGLAS® lepené zastudena lepidlem PC® 56

FOAMGLAS

Systém 3.2.16

Montazni instrukce

— Penetrace se provadi natérem PC® EM nebo emulzi (1. slozkou) lepidla PC® 56 zfedénou 10 dily Cisté vody,
nanasi se valeckem na bezprasny povrch, spotfeba cca 0,3 I/m2. (1)

— FOAMGLAS® celoplosné nalepte na podklad studenym asfaltovym lepidlem PC® 56, se sparami vystfidanymi
na vazbu, tésné pfitlaenymi a vyplnénymi lepidlem. Spotieba cca 3,5 — 4,5 kg/m2 v zévislosti na tloustce
izolace:

— Naneste studené lepidlo zubovou stérkou (velikost zubu 8 - 10 mm) na jednu kratkou a jednu dlouhou boéni
stranu desek. Dale naneste lepidlo na celou plochu desky FOAMGLAS® a tu diagondlné zatlacte do
otevieného rohu. Po ¢aste¢ném vytvrdnuti odstrarite Spachtli lepidlo vytlacené ze spér. (2/3/4).

— U stén vysky > 2,5 m se desky FOAMGLAS® mechanicky kotvi ve spdrach (v pribéhu montaze) mechanickymi
kotvami PC® Anchor F, spotieba: 2 ks/m2. (5)

— Odstrante nerovnosti povrchu izolace obrousenim pomoci desky FOAMGLAS® nebo Iépe pomoci brusného
hladitka. Odstrarite prach z povrchu desek FOAMGLAS®. (6)

— Udélejte technologickou prestavku cca 3 dny (zavisi na teploté a vlhkosti vzduchu).

— Naneste zdkladni vrstvu stérky PC® 74 A1 pomoci nerezového hladitka bez zub(, spotfeba cca 3 - 7 kg/m2.
Zanofte do stérky v plo$e a rovhomérné vyztuinou sitku PC® 150 (ve spojich s pfesahy cca 100 mm),
struktura sitky je mirné viditelna. (7)

— Udélejte technologickou prestavku cca 3 - 5 dni (zavisi na teploté a vihkosti vzduchu).

— Naneste vrstvu jemné omitky PC FINISH 0 pomoci nerezového hladitka, spotfeba cca 2 kg/m2. Zasychajici
povrch Ize navlhcit a uhladit hladitkem nebo po zaschnuti obrousit brusnym papirem. Na povrchovou
Upravu lze aplikovat disperzni nebo silikatové natéry.

Doporuceni pro montazni firmy
— Skladba a tolerance podkladu musi byt v souladu s odpovidajicimi normami a smérnicemi.
— Teplota podkladu ani okoli by neméla poklesnout pod +5°C.
— Citlivé &asti stavby zajistované jinymi dodavateli musi byt chranény pred znecisténim lepidlem.
— Prosime, kontaktujte nase technické poradce. Zajisti Vam bezplatné konzultace nebo asistenci na stavbé.

Pittsburgh Corning CR
IP Verne, Primyslova 3,
431 51 Klasterec nad

Technické pokyny pro navrhovani a monta? izolace FOAMGLAS® jsou zalozeny na dlouholetych zkudenostech a jsou ovéfeny Oh¥i, Ceskd republika
stavebni praxi, nicméné nemohou detailné postihnout viechny pfipadné individuaIni varianty a odchylky projektu. Proto ne- Technicka podpora :
pfijimame Zadnou odpovédnost za jejich Uplnost a vhodnost pro konkrétni projekt. Zavazky a odpovédnost nasi spolecnosti za konzultace@foamglas.cz
kvalitu zboZi jsou uvedeny v nasich V3eobecnych obchodnich podminkach, které nejsou rozsiteny timto technickym listem ani GSM : +420 731 138 978

konzultacemi nasich obchodnich zastupct.
www.foamglas.cz

www.foamglas.com
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